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Légende
Chemins principals ou secondaires
Courbes d'élévation
Pegmatite
Gneiss
Rainure

!. Trou de forage
_̂ Gîte minéralisé

JR ext2
1.0763 Li2O % / 10 m
215 Ta2O5 ppm (g/t) / 10 m

JR ext1
0.9447 Li2O % / 5m
226 Ta2O5 ppm (g/t) / 5m

* Les échantillons choisis ne sont pas représentatifs
de la teneur moyenne de la propriété.

Échantillon choisi #26223
2.78 Li2O %
147 Ta2O5 ppm (g/t)

Échantillon choisi #430918
3.17 Li2O %
54.1 Ta2O5 ppm (g/t)

Échantillon choisi #430917
4.6 Li2O %
62.8 Ta2O5 ppm (g/t)

Intérieur de la propriété


